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การตกแตงภาพทิวทัศลวดลายทองทะเลดวยสีบนเคลือบ 
 

สุจิตรา  สนุทรวุฒิคุณ 
 

 การตกแตงสีบนเคลือบผลิตภัณฑเซรามิก  เปนวิธีการตกแตงสีบนผลิตภัณฑที่เคลือบแลว

เทคนิคการตกแตงที่นิยมใชกันอยูทั่วไปคือ  การตกแตงดวยพูกันและการใชแอรบรัช  แตการที่จะ

ตกแตงผลิตภัณฑใหมีความสวยงามไดนั้น  ผูตกแตงจะตองมีความรูและความชํานาญที่ดีดวย 

 การตกแตงภาพทิวทัศนทองทะเลดวยสีบนเคลือบ  เปนวิธีหนึ่งซึ่งตองใชเทคนิคผสม

ระหวางการเขียนตกแตงดวยพูกันและใชวิธีแอรบรัช  ภาพทิวทัศนทองทะเลมีรูปแบบการเขียน

ตกแตงเฉพาะที่ผูเขียนจะตองเรียนรูและพัฒนาทักษะทางดานฝมือ  เพื่อที่จะไดภาพทิวทัศนทอง

ทะเลที่มีความสวยงาม  ใกลเคียงธรรมชาติ  และนําไปปฏิบัติตกแตงผลิตภัณฑใหมีมูลคาเพิ่มข้ึน 

 
วัสดุและอุปกรณ 

1. สีบนเคลือบ 

2. มีเดียมออย 

3. ทินเนอร 

4. ฟองน้ํา 

5. โกรงบดสี 

6. พูกัน 

7. แอรบรัช 

8. ทิชชู 

9. จานหรือแจกันเคลือบแลว 

10. ไมแหลม  (ไมเสียบลูกชิ้น) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

ขั้นตอนการทําตนแบบดวยปูนปลาสเตอร 
1.  เตรียมวัสดุ  -  อุปกรณสําหรับการตกแตงสีบนเคลือบลวดลายทองทะเลใหพรอมใช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  ใชฟองน้ําที่ทําเปนลูกประคบ  แตะสีตาง ๆ  แลวนํามาจํ้าลงผลิตภัณฑตามที่ตองการ  

(ลูกประคบ  1  ลูกตอ  1  สี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.  ใชไมแหลมขีดตกแตงสีที่จ้ําไวใหเปนเสนหรือลวดลายปะการัง 
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 4.  ใชหัวแอรบรัชพนลมลงบนพ้ืนสีที่จ้ําไวใหเปนสีแยกออกจากกันเปนลวดลายคลาย 

กอนหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.  วาดหรือกอปปปลาทะเลลงบนพื้นสีแลวใชไมแหลมขูดสีพื้นออกใหเปนรูปตัวปลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.  ตกแตงสีตัวปลาชนิดตาง ๆ  ดวยพูกันอีกคร้ัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 7.  จะไดผลิตภัณฑที่ตกแตงลวดลายทองทะเลดวยสีบนเคลือบที่สําเร็จพรอมนําเขาเผาที่

อุณหภูมิ  700 – 800  องศาเซลเซียส  
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